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- il's a tree story.

FUR SIE GEWACHSEN.

Die europaischen Laubbdaume, aus denen unsere
Mébel gefertigt sind, wachsen jahrzehntelang in
nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausschlielich mit
reinem Naturdl veredelte Oberflachen unterstitzen
ein natirlich-gesundes Wohlfiihlklima in Ihrem
Wohnraum. So lassen sich TEAM 7 Mébel ganz
einfach pflegen und ausbessern und erhalten ihren

natirlich schénen Charakter Uber viele Jahrzehnte.

FUR SIE GEMACHT.

Wir fertigen nicht auf Lager, sondern nur auf
Kundenwunsch. Von Designern entwickelt,

von ausgebildeten Inneneinrichtern nach Ihren
Vorstellungen geplant,von Tischlermeistern
umgesetzt: Unsere designpreisgekronten
Naturholzmadbel sind nach traditionellem
6sterreichischem Handwerk gefertigt. Jedes
Mébel ist ein mit viel Handarbeit geschaffenes,
mafgefertigtes Unikat. Und das Beste: TEAM 7
Mdbel gibt es fir alle Wohnbereiche.

n Bewahren Sie alle Unterlagen zum Kauf Ihres Mobelsticks, auch tber die

FUR SIE GEDACHT.

Ihr Komfort ist unser Antrieb. Deshalb
geben wir uns nicht mit Standards
zufrieden, sondern versuchen mit

unseren Mébeln ein Mehr an Flexibilitat

zu ermdoglichen. Um lhr Wohnen noch

komfortabler zu gestalten, beschéftigen
wir uns mit visiondren, anspruchsvollen
Losungen. So arbeitet unser 30-kopfiges
Entwicklungsteam kontinuierlich an nicht-
alltaglichen Entwicklungen, wie etwa dem

Synchronauszug unseres nox Tisches.

gesetzliche Gewahrleistungspflicht von zwei Jahren, sorgsam auf. Wenn Sie

Ersatz- oder Erganzungsteile benétigen, erleichtern Ihnen die Kaufunterlagen

die genaue Auskunft Uber das von Ihnen erworbene Produkt.

n Bei Fragen oder besonderen Situationen, die auf Grund des begrenzten Umfangs dieser

Broschiire nicht aufgefiihrt sind, wenden Sie sich bitte an |hren Vertragspartner.

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich fiir ein
Qualitatsprodukt von TEAM 7 entschieden haben. Nur

auf Bestellung, hergestellt aus Naturholz, veredelt mit
Naturdl, gefertigt in traditioneller dsterreichischer
Handwerksqualitat, ausgestattet mit innovativer Technik und
verpackt in eine zeitlos giiltige Formensprache, sind Mobel
von TEAM 7 schon heute die Klassiker von morgen.

Esist unser Anspruch, jedem Kunden das Mdbelstiick zu fertigen,
das zu ihm passt, abgestimmt auf seine individuellen Bedirfnisse,
seinen Lebensstil und nur fir ihn angefertigt. Bei uns gibt es keine
konfektionierte Lagerware, sondern nur eine auftragsbezogene
Fertigung. Individualitat beginnt schon beim Material: Die Platten
fir unsere Mobel fertigen wir selbst. Das eigene Plattenwerk bietet
uns mit den sieben Holzarten die Mdglichkeit, auch ausgefallene
Wiinsche zu erfiillen. Vom Baum bis zum fertigen Mobel haben wir
die Kontrolle iiber die gesamte Wertschopfungskette. Dies sichert
nicht nur die gewohnt hohe Qualitat unserer Mébel, sondern ist

auch Garant fur eine Fertigung in Einklang mit Mensch und Natur.

Aus Respekt vor der Natur verarbeiten wir nur europdische
Laubholzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Dies gewahrleistet,
dass kein Raubbau an der Natur betrieben wird und wir unsere
Lebensgrundlagen fiir die nachsten Generationen erhalten. Die
Natur ist unser Bekenntnis: im Material, in der Herstellung, in einem
zeitlos schonen Design - wer mit unseren Mobeln lebt, spiirt das.

Damit Sie lange Freude an Ihren wertvollen Einrichtungs-
gegenstanden haben, informieren wir Sie auf den ndchsten
Seiten umfassend uber die wichtigsten produkt- und
warentypischen Eigenschaften lhrer Qualitdatsmobel. Dazu
gehoren Verdanderungen im Gebrauch durch die tagliche
Nutzung, durch Licht und Sonne, Ihr Wohnklima, die sachgemafe

Handhabung sowie wichtige Reinigungs- und Pflegehinweise.

Grundlagen fiir diesen Service- und Giitepass sind:

- Der allgemeine industrielle Fertigungsstandard.

- Das Regelwerk und die Priifkriterien fiir industriell gefertigte
Produkte in Anlehnung an die RAL GZ 430, RAL Deutsches
Institut flr Gitesicherung und Kennzeichnung e. V. St. Augustin.

- Die giltigen DIN, EN-europdischen und ISO-Normen
und Standards, sowie der angewandte Stand der

Technik (mafBgebend ist der Zeitpunkt der Lieferung).

TEAM 7 Service- und Giitepass

Grundsatzlich gilt natiirlich, wie bei allen Gebrauchsgitern, auch fur
Mdébel und Einrichtungsgegenstande der allgemeine Wissensstand.

Der tagliche Gebrauch hinterldsst Spuren, die Umgebung

hat Einfluss auf das Aussehen der Madbel. Licht, Hitze und vor
allem das Raumklima setzen ihnen zu: Naturholz verandert
sich bei schwankenden Temperaturen und Veranderungen
der Luftfeuchtigkeit. Es lebt und atmet - eine Eigenschaft, die

entscheidend zur Verbesserung des Raumklimas beitragt.

Mdobel bleiben nur schon, wenn sie sachgemaR verwendet werden:
TEAM 7 Wohnmabel werden nur fiir den allgemeinen Wohnbereich
gefertigt (Mobel fiir den Objektbereich auf Anfrage). Wintergérten
und Bader fallen nicht unter allgemeine Wohnbereiche. Eine
sachgerechte Nutzung und eine regelmafige Unterhaltspflege Ihrer
Gebrauchsgegenstdande miissen deshalb selbstverstandlich sein.
Wenn Sie lange Freude an den Mdbeln haben méchten, sollten Sie die
Sorgfaltspflicht mit Ihrer persdonlichen Korperpflege gleichsetzen.

Bitte lesen Sie unsere Nutzungs- und Pflegehinweise sorgféltig
durch und beherzigen Sie die Informationen. Wichtige Produkt-
informationen bitte unbedingt einhalten! Dann werden Sie
lange Freude an lhren neuen TEAM 7 Mdbeln haben.
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Umwelt & Energie

Osterreichisches
Umweltzeichen

Kundennutzen

gesundes Wohnen durch

- geringe Emissionen der Mébel [Formaldehyd, VOC)

- nachhaltige und legale Forstwirtschaft

- Prifung der Einsatzstoffe auf krebserregende, giftige,

erbgutverandernde oder fortpflanzungsgefahrdende Stoffe

- Prifung auf Einhaltung der zutreffenden Mobelnormen

[Konstruktion, Langlebigkeit und Qualitat) (siehe auch Seite 19)

Wer priift und vergibt

Vergabe durch das
Bundesministerium
fur Nachhaltigkeit und
Tourismus (BMNT)

Prifung durch Verein fir
Konsumenteninformation (VKI)

Fir welche Produkte

oder Standorte

TEAM 7 Produkte sind nach
folgenden Umweltzeichen-
richtlinien zertifiziert:

UZ 06 - Mobel und vergleich-
bare Produkte aus Holz und
Holzwerkstoffen

UZ 07 - Holz, Holzwerkstoffe
und FuBbodenbelédge aus Holz

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
1D 1215 - 33411 - 001

eco Zertifikat

- Produkte, die ein gesundes Wohnumfeld -
freivon Schadstoffen - unterstitzen

- gesundheitliche Unbedenklichkeit durch umfassende
Emissions- und Schadstoffprifungen

- transparente Prifkriterien

Prifung und Vergabe durch
eco-INSTITUT GERMANY

aos Schlafsystem

EMAS

Geprifoes
Umwebmanagement

EMAS Validierung

- nachhaltige Produktion

- effizienter Einsatz von Ressourcen

- Einhaltung geltender Umweltgesetze

- Beriicksichtigung und Verbesserung von
Umweltaspekten in den Prozessen
[siehe auch TEAM 7 Nachhaltigkeitsbericht]

Vergabe durch das
Bundesministerium
fur Nachhaltigkeit

und Tourismus (BMNT)

Prifung durch DEKRA
Certification GmbH AUSTRIA

Riedi.l.und Pram
(Zentrale, Werk 1,
Werk 2, Werk 3)

- nachhaltige Produktion

- effizienter Einsatz von Ressourcen

- Einhaltung geltender Umweltgesetze

- Beriicksichtigung und Verbesserung von
Umweltaspekten in den Prozessen
[siehe auch TEAM 7 Nachhaltigkeitsbericht]

Prifung und Vergabe durch
DEKRA Certification
GmbH AUSTRIA

Ried i. . und Pram
(Zentrale, Werk 1,
Werk 2, Werk 3)

1S0 50001 Zertifikat

1SO 9001 Zertifikat

- nachhaltige Produktion

- effizienter Einsatz von Energie

- Optimierung der energiebezogenen Leistung

- Einhaltung geltender Energiegesetze

- Beriicksichtigung und Verbesserung von
Energieaspekten in den Prozessen

Kundennutzen

- Qualitdtsmanagement-Norm

- standardisierte Ablaufe

- kontinuierliche Qualitat der Mébel

- sténdige Verbesserung der Prozesse (KVP)

Prifung und Vergabe durch
DEKRA Certification
GmbH AUSTRIA

Prifung und Vergabe durch
DEKRA Certification
GmbH AUSTRIA

Riedi.l.und Pram
(Zentrale, Werk 1,
Werk 2, Werk 3)

Fir welche Produkte

oder Standorte

Ried i. . und Pram
(Zentrale, Werk 1,
Werk 2, Werk 3)
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GS Zeichen
Produktsicherheit

Kennzeichnung
osterreichisches Unternehmen

Kundennutzen

geprifte Sicherheit durch

- Einhaltung des Gerate- und
Produktsicherheitsgesetzes (GPSG)

- Einhaltung aller einschlagigen Richtlinien und Normen

- Einhaltung der Rechtsvorschriften in Bezug auf Sicherheit

und Gesundheit (siehe auch Seite 18)

Prifung und Vergabe durch
Wirtschaftskammer Osterreich

Kundennutzen

Prifung und Vergabe durch
TUV Rheinland LGA Products
GmbH

Ried i. . und Pram
(Zentrale, Werk 1,
Werk 2, Werk 3)

Fir welche Produkte

oder Standorte

gesamtes Kiichensortiment,
k7 Insel, Betten mobile,
Schreibtisch mobile,
Schreibtisch-Drehstuhl,
Wickelkommode mobile,
vollflachig verklebte
Glasfronten

1S0 45001 Zertifikat

- sichere Abldufe im Unternehmen und bei Zulieferern

- Gesundheitsschutz der Beschaftitgen an lhren Arbeitsplatzen

- Vermeidung von Arbeitsunfallen und arbeitsbedingten
Verletzungen oder Erkrankungen

- Einhaltung geltender Arbeits- und Gesundheitsschutzgesetze

- kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsplatze

Prifung und Vergabe durch
DEKRA Certification
GmbH AUSTRIA

Ried i. . und Pram
(Zentrale, Werk 1,
Werk 2, Werk 3)

ABFARBUNGEN

(nicht farbechte Textilien)

Nicht farbechte Textilien wie Jeans oder
T-Shirts konnen die Ursache sein, dass auf
hellen oder einfarbigen Bezugsmaterialien wie
Stricktex oder Leder Abfarbungen entstehen.
Solche Flecken lassen sich aus den meisten
Textilien nicht entfernen. Bei Leder nur,

wenn sie ganz frisch sind. Diese optischen

Veranderungen entstehen im Gebrauch.

Bei Bezugsstoffen von Mébeln spricht man von
Reibechtheit, wenn diese kaum abfarben. Die
meisten modernen Bezugsstoffe haben eine hohe
Reibechtheit. Es kann vorkommen, dass sehr
dunkle und intensive Farbtone anfangs leicht
abfarben, jedoch nurin einem vorgegebenen,
gepriften Toleranzbereich. Solche Abfarbungen
entfernen Sie ausschlieBlich mit einem weiflen,
weichen und sauberen Tuch, destilliertem Wasser
und etwas Neutralseife. Nur vorsichtig reiben
und beim Wischen grofiflachig arbeiten, um
Rénder und Druckstellen zu vermeiden. Keine

Mikrofaserticher und Dampfreiniger verwenden.

ALLERGIEN

Aufgrund unserer gepriiften und gesundheitlich
unbedenklichen TEAM 7 Oberflachen und der
eingesetzten natirlichen Materialien sind uns
keinerlei Beeintrachtigungen bekannt. Eine
Garantie fur Anti-Allergische-Médbel gibt es aber
nicht, da die Empfindlichkeit oder Reaktion jedes
Menschen sehr unterschiedlich ist. Bei Bedarf
kénnen vorab Uber einen unserer Stitzpunkthandler

Musterproben angefordert werden.

AUFMASS, AUFSTELLEN
UND AUSRICHTEN

Zur fachgerechten Wohnraumplanung gehort

das sorgfaltige Aufmal genauso dazu, wie das
Ausrichten und Aufstellen der Mobel. Bereits bei
der Planung missen eventuelle Hindernisse wie
Treppen, schmale Tiren oder Liefermall der Mébel
und die Tragfahigkeit von Wanden und Béden
bericksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass
bei sperrigen, nicht zerlegbaren Groraummabeln
die notwendigen Durchgangsbreiten vorhanden
sind. Da die ortlichen Voraussetzungen variieren
und Wande, Béden und Decken selten gerade
sind, ist mit Unebenheiten zu rechnen. Die
Verantwortung, dass die Mobel auch tatsachlich
ins Haus und in die Wohnung passen, tragt der
Kaufer! Um die hohe Qualitat aller TEAM 7 Mébel

dauerhaft gewahrleisten zu kdnnen, werden
unsere Mobel durch den Fachhandel geplant,
geliefert und aufgestellt. Bei der Endmontage
werden die Mobel und Funktionsteile eingestellt.
Die Einstellungen konnen sich jedoch nach

dem Einraumen bzw. Beladen der Mdobel

oder im Laufe der Zeit wieder verandern und

missen fachmannisch nachjustiert werden.

> siehe auch Montageanleitungen

Grundsatzlich missen die Mobel gerade aus-
gerichtet sein, sollten nicht zu nahe an Lichtquellen
stehen und keiner einseitigen Warmezufuhr von
Heizkorpern oder FuBbodenheizungen ausgesetzt
sein. Dadurch lassen sich evtl. Folgeschaden oder
Funktionsstorungen wie austrocknen,verziehen,
ausbleichen, reifien, quietschen, klemmen,

verkratzen oder kippen vermeiden.

> siehe auch Neubauten

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die mitgelieferte Anleitung vor
der Benutzung des Mébels aufmerksam durch.
Bei Nichtbeachten dieser Anleitung kénnen

Schaden durch den Gebrauch entstehen.

> siehe auch Montageanleitungen

BELASTBARKEIT

Die Belastbarkeit von Einlegebdden, Glasboden,
Schubladen, Regalen, Wandborden und Tischplatten
variiert je nach Grof3e, Material und anderen
Einflussfaktoren. Diese Funktionsteile sind von
TEAM 7 auf sachgemafBen Gebrauch entsprechend
der giltigen EN-Norm ausgelegt und gepriift.
Deutlich angegebene Obergrenzen sind unbedingt
einzuhalten. Grundsatzlich ist auf eine ausreichende

und stabile Wandbefestigung zu achten.

> siehe auch Wandbefestigung und Durchbiegen

Die Belastbarkeit von Armlehnen ist begrenzt.
Sie sind keinesfalls zum Sitzen geeignet. Ein
Stuhlist keine Steighilfe oder Schaukel. Aus
Sicherheitsgrinden weisen wir auf die Kipp- und
Bruchgefahr durch unsachgemafe Nutzung hin.

BESCHLAGE

TEAM 7 Mébel sind mit hochwertigen Beschlagen
ausgestattet. Dennoch bleibt die Sorgfaltspflicht
erhalten, in regelmafigen Absténden und bei
Abweichungen vom Montagezustand die Beschlage
neu zu justieren und gegebenenfalls zu warten,

um ihre reibungslose Funktion zu erhalten.

Reinigung der Beschlige

Zur Reinigung der Beschlage (Klappen-, Scharnier-
und Fihrungssysteme) verwenden Sie am besten
ein nicht fuselndes Tuch. Um die Reinigungskraft
zu erhohen, kann dieses nebelfeucht sein. Nach
der Reinigung immer trocken nachwischen.
Fihrungssysteme, wie z.B. Schubladenausziige,
kénnen bei Bedarf zusatzlich mit einem
Staubsauger abgesaugt werden. Keinesfalls
sollten Dampfreiniger oder Reinigungsmittel,

wie z.B. Scheuermilch, verwendet werden.

BEURTEILUNGSKRITERIEN,
SICHTPRUFUNG AM MOBEL

(Quelle RAL GZ 430, Ausgabe 2019)

- Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen;
diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder
kinstliche Lichteinstrahlung). In Gebrauchslage
nicht sichtbare oder untergeordnete Teile sowie
UnregelmaBigkeiten, die nur im Streiflicht sichtbar
werden, sind von der Beurteilung ausgeschlossen.

- Beurteilung des harmonischen
Gesamteindruckes: Abstand ca. 2-3m

- Beurteilung von Details: Abstand ca. 0,7m

> siehe auch Sonstiges Seite 19
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DESIGN

DURCHBIEGEN

Je nach Material und GréBe ist trotz sachgemafBem
Gebrauch ein Durchbiegen von Tischplatten,
Einlegebdden, Regalen, Schubkasten und
Wandborden etc. nicht zu vermeiden. Das ist

im Rahmen der Prifnorm oder der Toleranzen
auch zuldssig, solange Sicherheit und Funktion
dadurch nicht beeintrachtigt werden.

> siehe auch Belastbarkeit

EICHE VENEDIG

Das Material fir diese spezielle Oberflache
stammt von 50-100 Jahre alten, venezianischen
Eichenpfahlen, die in regelméaBigen Absténden
ausgetauscht werden. Auffallige Frafigange

von Muscheln und die Spuren der Gezeiten

sind charakteristisch fir dieses Holz. An den
Stellen mit FrafBgangen scheint die keilgezinkte
Mittellage aus Eiche Massivholz durch.
Fertigungsbedingt konnen hier auch stellenweise
ausgehartete Leimreste sichtbar sein.

Die charakteristische Farbung der Decklagen
mit den natirlichen FraBgangen in Verbindung
mit der etwas helleren Mittellage ergeben

ein besonders schones und individuelles

Bild. TEAM 7 ist der erste Hersteller, der aus
diesem Material 3-Schicht-Platten fertigt.

> siehe auch gedlte Oberflachen
und Pflegehinweise

ELEKTRONISCHE BAUTEILE

Um einen Warme- oder Hitzestau zu vermeiden,
durfen Gerate und Lampen nicht abgedeckt
werden. AuBlerdem ist darauf zu achten, nur
Ersatzlampen oder Gerate gleicher Leistung
(Trafobeschadigung) einzusetzen. Die Montage
von elektronischen Bauteilen darf nur von
einem Fachmann durchgefiihrt werden. Bitte
beachten Sie dabei die mitgelieferten Hinweise
in der Bedienungs- und Montageanleitung.

> siehe auch TV- und Multifunktionsteile

ERSATZ- UND
VERSCHLEISSTEILE

Grundsatzlich dirfen nur Originalteile oder
vom Hersteller freigegebene Teile verwendet
werden. Ersatz- und Verschleifiteile von
Drittherstellern kénnen zu Gefahren fihren.

FALTENBILDUNG/
WELLENBILDUNG

Bezugsstoffe wie Leder sind Materialien, die

sich bei der Benutzung unter Kdrperwarme und
Feuchtigkeit dehnen. Beim sogenannten Einsitzen
verandert sich meist schon nach kurzem Gebrauch
die Sitzharte, sie wird weicher in Abhangigkeit von
Art, Dauer und Gewicht der Benutzer. Dies ist ein

normaler Prozess, den jede Polsterung durchlauft.
Richtlinie:

Je weicher das Bezugsmaterial und je gréfier
die gepolsterte Flache, umso gréBerist die
Neigung zur Wellen- und Faltenbildung. Diese
optische Verdnderung hat auf Gebrauch,
Funktion oder Lebensdauer keinen Einfluss.
Das Glattstreichen oder Aufklopfen der Beziige
und Kissen, gehort je nach Nutzungsintensitat
zu den Ublichen Sorgfaltspflichten.

> siehe auch Leder und Stricktex

FARBMUSTER

Holz ist eines der edelsten, schonsten und
vielfaltigsten Naturprodukte. Jedes Stiick Holz
ist ein Unikat. Farbliche Unterschiede sind von
der Struktur und dem Wuchsgebiet des Holzes
abhangig. Ebenso das Alter des Mébels, da sich
unter den nattrlichen Umwelteinflissen (z.B.
Tageslicht] der Farbton der Oberflache verandert.
Bei einer Fertigung nach Farbmuster bemiihen
wir uns immer den Farbton bestmdglich zu
treffen. Trotzdem wird es bei den Materialien
Holz, Leder oder Glas zu Abweichungen kommen.
Eine absolute Farbgleichheit ist nicht moglich.

FARB- UND STRUKTUR-
UNTERSCHIEDE,
SOWIE MOGLICHE
HOLZARTENTYPISCHE
MERKMALE

zuldssig bei TEAM 7 Naturholzplatten

Kein Baum ist wie der andere. Die Lebensgeschichte
eines Baumes ist gepragt durch charakteristische
Wachstumsmerkmale, Jahresringe, Splintholz,
Stauchungen und die spezielle Maserung. Sie
machen aus jedem Mébelstiick ein Unikat, einmalig
und unverwechselbar. Sie sind so einzigartig wie
wir Menschen. Unterschiedliche Klimaverhaltnisse,
Temperatur, Licht und Luftfeuchtigkeit beeinflussen

nicht nur das Holz, sondern auch uns Menschen.

> siehe auch Lichtechtheit und Luftfeuchtigkeit

Holzer und Furniere aus verschiedenen Stammen
unterscheiden sich grundsatzlich. Deshalb kann

es keine absolute Farb- und Strukturgleichheit
zwischen Front zu Korpus, quer- zu langslaufender
Front sowie dem TEAM 7 Holzmuster, der Aus-
stellung im Mébelhandel und dem fertigen Mdobel
geben. Sollte ein Mdbel spater durch ein Bauteil
erganzt werden, kommt es zu naturbedingten
Farbunterschieden, die sich mit der Zeit

annahernd angleichen werden.

Die Farbunterschiede sind ein Wesensmerkmal
und ein unverwechselbares Echtheitszeichen
von Naturholzmdbeln.

Farbunterschied von
Langs- und Hirnholz

Buche

Eiche

Astnest

Einschluss und Punktaste

Verwirbelungen

e —_—

Aste und Verwirbelungen

Kerneinlaufe

Spiegel

Astund Punktast
Wild-Sortierung (bei Eiche und Nussbaum)

dunkle Kittstellen bis ca. 20 cm

Eiche Venedig

Frafgange von Muscheln

Markstrahlen
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F-G

Kirschbaum

Einschlisse (Gump)

griner Einlauf

Nussbaum

Splint

Verwachsungen

echt.zeit Tisch

Eiche urig geburstet (auch in Weif36l erhaltlich)

Nussbaum urig gebirstet

FILZ

Ein Produkt mit hervorragenden Eigenschaften:
Der .nachwachsende” Rohstoff Wolle ist
langlebig, luftdurchlassig, hautfreundlich,
elastisch, isolierend und durch seinen natiirlichen
Fettgehalt schmutzabweisend. Filz ist ein
hochwertiges Naturprodukt aus 100% feinster
Schurwolle. Geringe Farbabweichungen zur
Ausstellung und kleinere Einschlisse von
Naturfasern auf der Oberfldche sind Beweis

fur die 100 %ige Natirlichkeit des Materials.

> siehe auch www.team7-home.com

FUNKTIONSTEILE

Funktionsteile sind technisch notwendige
Verbindungen zwischen festen und beweglichen
Materialien. Sie konnen nur zuverlassig funk-
tionieren, wenn sie sorgfaltig gehandhabt werden.
Bitte beachten Sie die Typenbeschreibung und
Montage-/Bedienungsanleitung. Verarbeitungs-
und materialbedingt benttigen Funktionsteile
einen gewissen Spielraum und Maftoleranzen.

Die grofite Abweichung zwischen Fugen
gleicher Breite innerhalb eines Mébels darf
+25% der gewollten Fugenbreite, jedoch

nicht mehrals T mm pro 1 m Fugenlénge
Uberschreiten. Ausnahmen bis 2mm pro 1m
ggf. nur bei raumhohen Schranksystemen. Die
Fugenbreite muss bei Bedarf korrigierbar sein
[Ausnahme bei Schubkéasten in der Breite oder
Horizontale). (Quelle RAL GZ 430, Januar 2016)

> siehe auch Montageanleitung,
Bedienungsanleitung, Beschldage

und Wandbefestigung

FUSSBODENSCHUTZ

TEAM 7 liefert fir Stihle und einige Tische
Filz- und Kunststoffwechselgleiter mit, die am

Mobel selbst getauscht werden kdnnen.

Um den FuBboden vor Kratzern zu schiitzen,

muss der Unterbeinschutz an den individuellen
FuBbodenbelag angepasst werden. Die industrielle
Fertigung zieht jeweils ihren modellbezogenen

Standard vor. Die Verantwortung liegt beim Kaufer.

GEOLTE OBERFLACHEN

TEAM 7 veredelt seine Mobel
ausschlieflich mit einem eigens fir das

Unternehmen entwickelten Naturol.

Das TEAM 7 Naturél verleiht der Oberflache
einen wachsartigen, seidenmatten Charakter
und eine sehr angenehme Haptik. Sojacl
verschafft der Holzoberflache eine einzigartige
Fille. Durch die Zugabe von Bienenwachs
entsteht der typische seidenmatte Charakter
der TEAM 7 Oberflachen. Die exakt abgestimmte
Kombination aus Olen und Wachs sorgt fir die
ideale Sattigung der Holzoberflachen und einen
optimalen Schutz, auch fiir stark beanspruchte

Oberflachen, wie z.B. Tischplatten.

Beidem TEAM 7 Naturdl weifl sorgen spezielle
Weif3pigmente fir eine deutlich hellere Anmutung
der Holzoberflachen. Sonnenblumendl sorgt

fir eine hohe Farbstabilitat und Sojadl fir

echt.zeit Tisch

Langsseiten mit

Die Holzsortierung
ist bewusst sehr
naturbelassen. Aste
und Risse sind

teilweise unverfillt.

natirlicher Baumkante.

eine einzigartige Fiille. Durch die sorgfaltig

abgestimmte Kombination der unterschiedlichen
Ole, dringt das TEAM 7 Naturél weiB tief in
die Holzporen ein und schiitzt so auch stark

beanspruchte Oberflachen optimal.

Durch die Behandlung mit den TEAM 7
Naturdlen bleibt das Naturholz offenporig,
es kann Feuchtigkeit aufnehmen und

wieder an die Raumluft abgeben.

Um die wertvollen Eigenschaften des Naturholzes
zu erhalten, ist es wichtig, TEAM 7 M&bel nur

mit den TEAM 7 Pflegemitteln zu reinigen. Loser
Schmutz kann mit einem Staubtuch entfernt
werden, keinesfalls dirfen Kunstfaserticher (z.B.
Mikrofaser] oder Dampfreiniger verwendet werden.

Gerade beigrobporigen Holzern mit Weif3ol-
oberflachen, wie z.B. Eiche Weif3-gedlt kann es
je nach Beanspruchung des Mdbels notwendig
sein, die Oberflachen haufiger zu pflegen bzw.
zu Uberarbeiten. Der Vorteil dabei ist, dass die
Oberflache von Mal zu Mal widerstandsfahiger
wird. Bitte beachten Sie unbedingt den Punkt
Wartungsintervall in diesem Service- und
Gutepass und die TEAM 7 Pflegeanleitung. Hier
finden Sie detaillierte Anleitungen, auch fir

spezielle Oberflachen wie z.B. Eiche Venedig.

Reaktionen: Sdurehaltige oder chemische Reiniger,
Flissigkeiten und Materialien (Tischticher,
Weichmacher, Metalle) konnen die Holzoberfliche
beschadigen/verfarben und missen sofort entfernt
werden. Ebenso kann seifenhaltiges Spilwasser
Laufer auf Fronten hinterlassen. Die Oberflache
darf keiner Dauernasse oder Dampfnasse
ausgesetzt werden. Beachten Sie bitte unbedingt die
TEAM 7 Pflegeanleitung. Alle 6lgetrankten Ticher
und Reinigungspads sind nach Gebrauch zu

wassern und zu entsorgen!

> siehe auch Pflegehinweise und
www.team7-home.com/de/service/
reinigung-und-pflege

GERUCH

Esistallgemein bekannt, dass neue Produkte
anfanglich riechen. Die Beurteilung dafir ist

sehr subjektivund hangt von der Empfindlichkeit
einzelner Personen ab. Wir empfehlen, den

Raum und das Mébel gut zu durchliften bevor

es eingeraumt wird und bei Bedarf mit der

TEAM 7 Mobelseife zu behandeln. Bestimmte
natirliche Materialien wie Naturholz und Echtleder

behalten immer einen gewissen Eigengeruch.

GESCHIRRSPULER

Nach Ablauf des Spilprogramms darf der
Geschirrspiler nicht sofort gedffnet werden.

Ca. 30 Min. warten, damit der austretende
Wasserdampf keine Schaden verursacht. Bei
Geschirrspilern mit AutoOpen-Funktion empfehlen
wir diese Funktion unbedingt zu deaktivieren.

GEWAHRLEISTUNG

Abgesehen von jenen Fallen, in denen von
Gesetz wegen das Recht auf Wandlung oder
Preisminderung zusteht, behalten wir uns vor,
den Gewahrleistungsanspruch nach unserer
Wahl durch Verbesserung oder Austausch
[primare Gewéahrleistungsbehelfe] zu erfillen.
Wir sind auch berechtigt auf unser Verlangen
unsere allfallige Verbesserungspflicht am
Wohnsitz des Endkunden zu erfillen

Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf
solche Mangel, die durch natiirliche Abnitzung,
Feuchtigkeit, starke Erwarmung der Raume,
sonstige Temperatur- oder Witterungseinfliisse

oder unsachgemafe Behandlung bzw. Nicht-
einhaltung unserer Montage-, Pflege- und
Wartungshinweise durch den Endkunden entstehen.

GLAS

Unser Glas wird im Floatverfahren hergestellt
und entspricht den herkémmlichen EU-Normen.
Irisationserscheinungen wie leichte Wolken,
Ringe, Schlieren oder Ziehfehler in den
Spektralfarben sind bei polarisiertem Licht

physikalisch bedingt und schwer zu vermeiden.

Kleine Blaschen, Glastribungen, Kernfehler,
Schlieren oder Wellen sind zuldssige Material-
eigenschaften, solange Sicherheit und Funktion
gewdhrleistet sind. Die Bewertung dieser
UnregelmaBigkeiten erfolgt bei diffusem
Tageslicht aus einer Entfernung von ca. 0,7m.
Absolut reines Glas ist je nach Art und Grof3e
fertigungstechnisch nicht moglich. Glas ist
besonders empfindlich gegenlber Kratzern,
z.B. dirfen keine scharfkantigen Gegenstande

darauf abgestellt oder geschoben werden.

Wasser und andere Flissigkeiten bitte
schnellstmdglich von der Oberflache entfernen,
da sich beim Austrocknen Kalkrénder

bilden konnen. Auch heifle oder tiefgekihlte
Gegenstande kdénnen bei Bertihrung zu Schaden
im Glas fiihren. Aufgrund unterschiedlicher
Glasstarken und Glasgrofien schwankt die Farbe
je nachEinsatzbereich und an den Kanten kénnen

unterschiedliche Griinfarbungen auftreten.

ACHTUNG: Glas ist nicht kratzfest!
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Griffen auf Glas

Geschraubte Griffe dirfen ausschliefllich

mit einem Handschraubendreher befestigt
werden. Auf keinen Fall sollten Akkuschrauber
verwendet werden. Aufgrund der héheren
Kraftaufwendung beim Festziehen der

Schraube kann es zu Glasbruch kommen.

Glas Beleuchtung

Kristallglas mit Beleuchtung, vor allem LED-
Beleuchtungen, haben je nach Standort des
Betrachters, Blickwinkel zum Glas, sonstigen
Beleuchtungen im Raum und Lichteinfall
unterschiedliche Farbeffekte im Griinbereich.
Wird der Standort verandert, wechselt auch das
Lichtspielin den Grintonen. Das gilt besonders
fur beleuchtete Glasbdden. Dabei handelt es
sich nicht um eine Beanstandung, sondern

um eine ,warentypische Eigenschaft”.
Farbglas

Farbglas ist ein undurchsichtiges, auf der
Unterseite lackiertes Glas. Je nachdem, wie

grof und dick das Glas ist, kann im Vergleich

zum Muster die Farbe unterschiedlich wirken.
Durch Schwankungen im Produktionsprozess

und beim Rohmaterial Quarz konnen durch den
natirlichen Griinstich der Glaser Farbunterschiede

vorkommen, die jedoch nicht zu beeinflussen sind.

Optiwhite

Das Optiwhite Glas wird durch genau dosierte
Metallsalze entfarbt und ist weitgehend frei
von Grinstichen. Dennoch ist es moglich,
dass je nach Einsatzbereich durch die
variierende Glasstarke und Grofle, leichte

Grinfarbungen an der Kante auftreten.

Sicherheitsglas (ESG Glas)

TEAM 7 verwendet bei bestimmten Produktgruppen
Einscheiben-Sicherheitsglas. Bei der Herstellung
wird das Glas im Ofen auf ca. 700 °Celsius erhitzt
und sofort wieder abgekihlt (.Schockkihlung”).
Durch die Temperaturbehandlung werden
Spannungsfelder im Glas unterbrochen und die
Biege- und Schlagfestigkeit erhoht. Die Harte und
Kratzempfindlichkeit der Glasoberflache wird
jedoch nicht verandert. Das bedeutet, dass scharfe
Gegenstande, raue Keramik, etc., die Glasoberflache

wie beim Standard-Glas auch zerkratzen kénnen.

Durch die hohen Temperaturen und die rasche
Abkihlung kann sich das Glas etwas verziehen
(zulassige Toleranz 2mm/1m). Auch winzige
Einschlisse und Verbrennungen gehdren zu
den typischen Merkmalen von Sicherheitsglas.
ESG Glas darf keinen hohen Temperaturen
ausgesetzt werden, weil die Nickel-Sulfid-

Einschlisse dabei Spontanbruch ausldsen konnen.
Bricht das Glas, dann zerfallt es in kleinste
Glaspartikel, die nicht mehr scharfkantig sind.

GLASREINIGUNG

Scheibenreinigung

Beider Glas- und Scheibenreinigung diirfen
fettldsliche Glasreinigungsmittel nicht mit der
gedlten Holzoberflache in Kontakt kommen. Im
feuchten Zustand kénnen auf der Glasoberflache
gelegentlich voriibergehende, produktionsspezifisch
nicht vemeidbare, optische Effekte erscheinen, die
nach dem Abtrocknen nicht mehr sichtbar sind.

ACHTUNG: Glas ist nicht kratzfest!

Scheibenreinigung von
beleuchteten Glasfichern

Nach dem Reinigen beleuchteter Glasflachen, ist
es besonders wichtig, grindlich nachzupolieren.
Aufgrund der Beleuchtung konnen Rickstande
des Reinigungsmittels sichtbar werden. Am
besten verwenden Sie zum nachpolieren frische,
unbenutzte Tlcher. Es dirfen nur silikon- und

saurefreie Reinigungsmittel verwendet werden.

Scheibenrein igung von
glinzendem Glas

Esistallgemein bekannt, dass sich Fingerabdriicke
am Glas abzeichnen. Eine Reinigung ist allerdings
leichter als viele glauben. Grundsatzlich kann
unser Glas mit handelsiblichen Glasreinigern
gereinigt werden, wobei auch der Pflegehinweis
zu beachten ist. Mit was darf Glas keinesfalls
gereinigt werden? Stark alkalische Waschmittel,
Sauren (z.B. Flussséure), fluoridhaltige
Reinigungsmittel, kratzende Werkzeuge,
Rasierklingen und Schaber sind unbedingt zu
vermeiden. Befinden sich Verschmutzungen

wie Farbspritzer und Kleberriickstande auf dem
Glas, kdnnen diese mit geeigneten Losungs-
mitteln (Spiritus, Aceton) beseitigt werden.

Anschliefend mit klarem Wasser nachspiilen.
ACHTUNG

Die soeben genannten Lésungsmittel dirfen
ausschlieBlich auf der nicht lackierten Seite
angewendet werden. Es sollte weiters darauf
geachtet werden, dass Dichtungen oder andere
organische Bauteile (Silikonfugen] nicht zu

lange mit Losungsmitteln in Berlhrung bleiben.
Abschliefend ist die gereinigte Oberflache mit
klarem Wasser nachzuspllen. Bei Palladium-Glas
keine Mikrofasertiicher verwenden, diese kdnnen
Kratzer in der Oberflache verursachen.

Scheibenreinigun g von
satiniertem Glas

Im Unterschied zum herkémmlichen Glas,
besitzt satiniertes Glas auf einer Seite eine
leicht raue Oberflache. Die Reinigung ist aber
ebenso unkompliziert wie die bei normalem
Glas. Es dirfen nur silikon- und saurefreie

Reinigungsmittel verwendet werden.
Reinigung von:

- .normalen” Verschmutzungen: Reinigung erfolgt
mit handelsiblichen Reinigungsmitteln

- hartnéckigen Verschmutzungen (eingetrocknete
Speisereste): Bei besonders hartnackigen
Verschmutzungen sind Vorversuche an
unsichtbaren Stellen zu empfehlen, ebenfalls
empfiehlt es sich, das Glas mit handelsiblichen
Reinigungsmitteln vorzubehandeln. Am besten
die betroffene Stelle mit Wasser einweichen und
anschlieBend mit einer leichten Spilmittelldsung
reinigen. Abschliefend ist die gereinigte Ober-
flache mit klarem Wasser nachzuspilen.

Die von uns gemachten Angaben sind
Empfehlungen und beruhen auf mehrjahriger
Erfahrung. Die Anwendungsempfehlungen der

Reinigungsmittel sind zu bericksichtigen.

> siehe auch www.team7-home.com
oder www.jemako.com

HAUSTIERE

Haustiere konnen viel Freude bereiten. Krallen
und Schnabel kénnen dennoch erhebliche und
vielfach irreparable Schaden an Mdbeln anrichten.
Die Aufsichtspflicht obliegt den Tierhaltern.

INNENEINTEILUNGEN

Inneneinteilungen und Schubladen sind aus
6kologischen Griinden standardmaBig in Buche
ausgefihrt. Auf Wunsch konnen diese auch in
Nussbaum gefertigt werden. Produktbezogen
dient eine spezielle Einlegematte als rutschfeste
und gerauschdammende Unterlage.

KERAMIK

Bei Keramik handelt es sich um einen
anorganischen, nicht metallischen Werkstoff
der eine hohe widerstandsfahige Oberflache
aufweist. Sie ist chemikalienbestandig

und resistent gegen Haushaltsflecken. Die
Oberflachen lassen sich mit handelsiblichen
Reinigungsmitteln mihelos reinigen. Nicht
geeignet sind metallische Reinigungsschwamme
und Scheuermittel, da sie zu Glanzunterschieden

nach der Reinigung fihren kénnen.

Keramik ist ein sehr festes Material.
Trotzdem sollten Schlage und Stofe auf
Ecken und Kanten unbedingt vermieden
werden. Keramikplatten bleiben auch bei
Hitzeeinwirkung form- und oberflachenstabil.
Farb- und Strukturunterschiede sind méoglich.

> siehe auch Kiichenarbeitsplatten
(Unterpunkt Keramik)

KIPPSICHERUNG

> siehe Wandbefestigung

KONSTRUKTIONSTEILE

Konstruktionsteile, die nicht sichtbar sind,

kénnen auch in anderer Holzart ausgefihrt

sein, z.B. Sockelrahmen bei Mdbeln. Bei einem
Bettkopfhaupt oder Korpusse, etc. die nicht als
Raumteiler bestellt werden, ist die Rickseite nicht
als Sichtseite ausgefiihrt. Daher konnen diese auch

in einer abweichenden Holzart ausgefiihrt sein.

KUNSTFASERTUCHER

Hier halt die Werbung leider nicht immer was

sie verspricht. Nicht alles was zum Wischen von
Staub oder Reinigung fir Chrom, Edelstahl, Metall,
Spiegel und Glas angeboten wird, ist auch gut fur
Naturholzmdbel. Deshalb sagen wir vorsichtshalber
und aus den Erfahrungen heraus, keine Mikro-
faserticher fir Mobel- und Kiichenoberflachen,
Hochglanz, Polstermdbelbeziige, z.B. Leder,
Kunstleder oder Stoffe aller Art. Weiche, saubere
Ticher, z.B. Geschirrtiicher oder Fensterleder
sind dafir umso besser geeignet, vor allem in
Verbindung mit den richtigen Reinigungsmitteln.

Im Bedarfsfall fragen Sie die Fachleute.

> siehe auch gedlte Oberflachen

KUCHENARBEITSPLATTEN

Die hochwertigen Kiichenarbeitsplatten von
TEAM 7 werden in verschiedenen Materialen wie
Vollholz, HPL-Compact, Quarzstein oder Keramik
angeboten. Bitte keine heilen Topfe oder Pfannen
direkt auf die Arbeitsplatten stellen, verwenden
Sie Untersetzer. Fugen und Wandabschlisse

sind vor Staundsse und Dampfnasse zu

schitzen. Je nach Nutzungsintensitat ist die

Fuge durch eine Fachkraft zu erneuern.

Naturholz (massive Holzer)
{ /

> siehe auch gedlte Oberfldachen, Leim,
Lichtechtheit, Luftfeuchtigkeit, Pflegehinweise
Farb- und Strukturunterschiede bei
Naturholz und Echtholzfurnier.

HPL-Compact

Reinigung

Als Reinigungsmittel verwenden Sie am besten
reines heifes Wasser, Schmierseife, Kernseife,
Ubliche Haushaltsreinigungsmittel ohne
scheuernde Bestandteile, oder auch Waschpulver,
insbesondere Vollwaschmittel. Zur Reinigung
selbst empfehlen sich reine Putzlappen oder
Ticher, weiche Schwamme oder weiche Birsten
[z.B. Nylonbiirsten). Mit Reinigungsmittellésung
abschaumen, je nach Verschmutzungsgrad
einwirken lassen, anschlieBend mit klarem
Wasser nachspilen, evtl. mehrmals nachspilen.
Reinigungsmittel restlos entfernen, um
Schlierenbildung zu vermeiden.

Mit saugfahigen, sauberen Lappen (besser
Papierwischticher] Oberflachen trocken

wischen, Lappen hdufig wechseln.

Bewdhrt haben sich auch Glasreiniger.

Zur Reinigung keine schleifenden oder
scheuernden Mittel (Scheuerpulver, Scheuer-
schwamm, Stahlwolle] und keine Poliermittel,
Wachse, Mébelputzmittel, Bleichmittel verwenden.

Keine Reinigungsmittel, die starke Sduren oder

stark saure Salze enthalten, z.B. Entkalker
auf Basis Ameisensdure und Amidosulfon-
saure, Abflussreiniger, Salzsaure, Silber-

putzmittel oder Backrohrreiniger verwenden.
HPL-Compactplatten im Brandfall

HPL-Compactplatten sind nur schwer in
Brand zu setzen und haben die Eigenschaft,
die Ausbreitung von Flammen zu verzogern,
so dass sich die Fluchtzeit verlangert. Bei
unvollstandiger Verbrennung kénnen, wie bei
jedem anderen organischen Material, auch

toxische Substanzen im Rauch enthalten sein.
Wichtiger Hinweis

Schlieren entstehen in der Regel durch Reinigen
mit organischen Lésungsmitteln, bei Gebrauch
von kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten
Tlchern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen
schattierungs- oder schlierenfrei durchzufihren,
empfiehlt es sich, nach dem Nachspllen mit
klarem, heilen Wasser, mit Hilfe haushalts-
Ublicher Papierwischtiicher nachzutrocknen.
Quarzstein

Reinigung

Quarzstein ist von Natur aus schén, langlebig,
hygienisch und pflegefreundlich. Das Material ist
deshalb so leicht zu reinigen, weil die Kombination
aus natirlichen Quarzkristallen und Polymeren
fir eine besonders glatte, porenfreie und
weitestgehend schmutzabweisende Oberflache
sorgt. Wein, Essig, Tee, Kaffee, Zitronensaft, Obst-
und Gemiiseséafte und noch vieles mehr, konnen Sie
mihelos entfernen. Am einfachsten ist es, wenn
Sie den frischen Fleck mit einem feuchten Tuch
wegwischen. Eingetrocknete Verschmutzungen sind
hartnackiger. Hier hilft meist schon ein Spritzer
Essig im Wischwasser oder handelsiblicher
Essigreiniger. Anschlieend spilen Sie griindlich
mit klarem Wasser nach und reiben die Oberflache
trocken (gegebenenfalls Vorgange wiederholen).

Farbe oder Textmarker kdnnen die Oberflache
von Quarzstein nachhaltig verfarben und
sollten deshalb nach Mdglichkeit nicht mit
ihrin Bertihrung kommen. Am einfachsten
beseitigen Sie diese Verschmutzung mit dem
entsprechenden Losungsmittel. Danach
reinigen Sie die Flache nochmals grindlich mit
Essig-oder Haushaltsreiniger wie beschrieben.

Quarzstein -"‘_]
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Haushaltsibliche Chemikalien stellen fir
Quarzstein in der Regel keine Gefahr dar. Der
Kontakt mit starken Scheuer-, Bleich- oder
Farbemitteln, Batteriesdure, aggressiven
Losungsmitteln, Beizen o. &. sollte trotzdem
vermieden werden. Der fast 95%ige Anteil an
natlrlichem Quarz in Quarzstein verleiht dem
Material eine hohe Resistenz gegen Verkratzungen.
Fir Schneidarbeiten empfehlen wir Ihnen jedoch,
ein Schneidbrett zu benutzen. Quarzstein ist gegen
Warme weitgehend unempfindlich. Beim Einfluss
extremer Hitze, wie bei Tépfen und Pfannen direkt

vom Herd, sind Untersetzer zu verwenden.

ACHTUNG: MaBtoleranzen bis zu + 2 mm maglich!

Keramik

Reinigung

Arbeitsplatten aus Keramik lassen sich mit handels-
tblichen Reinigungsmitteln mihelos reinigen.

chemikalienbestandig

Die Keramik-Arbeitsplatte widersteht organischen,
anorganischen Losungsmitteln. Desinfektions-

und Reinigungsmittel beschadigen die Oberflache
nicht. Es kann einfach gereinigt werden; die
Oberflacheneigenschaften bleiben dabei erhalten.
Die einzige Substanz, die der Keramik- Arbeitsplatte

etwas anhaben kann, ist Fluorwasserstoffsaure.
hygienisch

Die Keramik-Arbeitsplatte ist absolut lebens-
mittelecht, da keinerlei Stoffe ausdunsten.
Pilze, Bakterien und Schimmel kdnnen nicht

in die Oberflache eindringen.
Keramik-Arbeitsplatte im Brandfall
Da die Keramik-Arbeitsplatte aus 100 % nicht

organischen Materialien besteht, ist sie als
nicht brennbarer Werkstoff einzustufen.
Im Feuer entwickelt sich kein Rauch und
es werden keine Giftstoffe abgegeben.

hitzebestandig

Die Arbeitsplatte aus Keramik bleibt auch bei
Hitzeeinwirkung form- und oberflachenstabil.

ACHTUNG: Maftoleranzen bis zu + 2 mm maglich!

LED-BELEUCHTUNG

LED Leuchten sind besonders energieeffizient
und verbrauchen wenig Strom. Das wiederum
ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz,
weil der CO,-AusstoB reduziert und die

Stromkosten gesenkt werden.

Verglichen mit einer Halogenlampe besitzt
die LED einen héheren Wirkungsgrad und
eine deutlich langere Lebensdauer. Unter
LED-Beleuchtung kénnen sich verschiedene

Materialien anders darstellen.

LEDER

Lederist zweckmaBig, denn es ist verschleif3fest
und anpassungsfahig. Das macht es bestadndig

im Wert und zeitlos schon. Bei entsprechender
Behandlung und Pflege halt es fast unbegrenzt.
Seine strapazierfahige und zahe Oberflache
bekommt mit der Zeit eine schone Patina und
verspritht den Charme vergangener Jahre. In

Leder steckt .gewachsene” Erfahrung. Jedes Tier,
jede einzelne Haut ist anders: In ihrer natirlichen
Umwelt sind lebende Tiere den unterschiedlichsten
Einflissen ausgesetzt. Diese hinterlassen Spuren
und Formen schlieB3lich eine ganz individuelle
Hautoberflache. Feine Farbnuancen sowie Unregel-
mafigkeiten der Haut erzdhlen die lebendige
Geschichte des Leders. Sie geben jedem Stiick Leder
und damit auch jedem Mdbel unverwechselbare
Echtheitsmerkmale und machen sie zu Unikaten.

Im gefarbten, naturbelassenen Leder, treten Natur-
und Wachstumsmerkmale (Nackenfalten, Narben,
Risse, Dornrisse und natiirliche Dehnungen) noch
starker auf, als in der ungefarbten Lederoberflache.
Das ist durch die Veranderung der Hautstruktur
bedingt, die ihrerseits die Aufnahmefahigkeit

von Farbe verandert. So nimmt zum Beispiel
Narbengewebe weniger Farbe auf, weshalb die
Farbintensitat an diesen Stellen geringer ist.

Diese optischen Farb- und Strukturunterschiede
sind ein Zeichen fir die Natirlichkeit des

Leders, sie schranken seine hervorragenden

Eigenschaften in keinster Weise ein.

Starke Hitzeabstrahlung durch die Sonne,
Strahler oder der Heizung kann das Material
austrocknen und briichig machen. Durch
kontinuierliche Pflegevorgange konnen Sie
diesen Einflissen entgegensteuern und
lange Freude an lhrem Produkt haben.

Leder muss sorgfaltig gepflegt werden.

Flecken diirfen nicht mit Fleckmitteln (Terpentin,
Benzin) oder durch Reiben entfernt werden,

sondern missen sofort mit einem saugfdhigen
Tuch vorsichtig abgetupft werden. Fettflecken
kénnen mit der Zeit in das Material einziehen.

Die Sitzflachen werden in den ersten Monaten
ein wenig weicher und elastischer. Durch die
Benutzung verlieren die Polsterschdume ihre
anfangliche Starre und werden anschmiegsamer.
Je grofer die verpolsterten Flachen sind, umso
volumindser ist die Wellen- und Muldenbildung.

Wechseln Sie ab und zu Ihren Lieblingsplatz um
Sitzmulden vorzubeugen. Bezugsstoffe wie Leder
sind Materialien, die sich bei der Benutzung
unter Korperwarme und Feuchtigkeit dehnen.

L1-Leder — ptgmentiertes Leder

Pigmentierte Leder sind durchgefarbt und mit
einer Farbschicht Giberzogen. Sie werden auch
haufig durch Schleifen korrigiert oder erhalten
ein Pragemuster. Dadurch erhalten sie eine
gleichmafBigere Beschaffenheit, sind besser
vor dem Ausbleichen geschitzt und verbergen
groBere UnregelmaBigkeiten auf dem Leder.
Die Vorteile bei der Wahl pigmentierten Leders
sind seine Strapazierfahigkeit, Haltbarkeit und
Pflegeleichtigkeit. Pigmentierte Leder eignen
sich daher besonders gut fir alle Mobelarten.
Sie bleiben trotz ihrer Oberflachenbehandlung
weiterhin geschmeidig. Bezugstoffe wie Leder
sind Materialien, die sich bei der Benutzung

unter Korperwarme und Feuchtigkeit dehnen.

1.3-Leder — Semianilinleder

Semianilinlederist ein vollnarbiges Leder (d.h. es
behalt sein naturbelassenes Aussehen) mit leichtem
Finish. Durch das leichte Oberflachenfinish wird das
Leder strapazierfahiger, haltbarer und pflegleichter,
es bleiben jedoch der exzellente Sitzkomfort und
der angenehme Griff eines Anilinleders erhalten.

L7-Naturleder — Anilinleder

Unser Naturleder ist ein chromfrei gegerbtes,
reines Anilinleder. Herausragend ist die angenehme
Haptik der leicht nubukierten, fein gedlten und
gewachsten Oberflache, die ein Rickpolieren
vonKratzern und Gebrauchsspuren teilweise
ermoglicht. Die transparente Veredelung

betont samtliche Naturmerkmale (Narben,
Mastfalten, Insektenstiche, Gabelstiche, ... )

die dem Leder seinen einzigartigen Charakter
verleihen. Farbunterschiede von Haut zu Haut
und innerhalb der Haute sind ebenso ein Merkmal
dieses Ledertyps wie der Schreibeffekt, bedingt
durch die leichte Nubukierung. Da das Leder

eine offenporige Struktur aufweist wird jede
Flussigkeit sofort aufgesaugt. AuBerdem farbt
dieses Leder bei der Reinigung und Pflege leicht
ab. Diese Eigenschaften sind Warentypisch.

Zur Pflege des Leders beachten Sie
bitte die Pflegeanleitung.

> siehe auch Abfarbung, Geruch,
Faltenbildung/Wellenbildung und
www.team7.moebelpflegeshop.de

Mogliche zuldssige Ledermerkmale:

Kleine Faulstellenund  Mastfalten
Insektenbisse

Vernarbungen

Dungstellen

Gabelstiche

Striegel- und
Heckenrisse

LEIM

Bei der Plattenproduktion als auch bei
der Mdobelherstellung wird ausschlief3lich
geprifter und gesundheitlich unbedenklicher

WeiBlleim verwendet.

LICHT-ECHTHEIT

Als Licht-Echtheit bezeichnet man die Resistenz
eines Materials gegenlber dem Lichteinfluss
(Sonnenlicht, Tageslicht, kiinstliche Beleuchtung
wie Halogen). Eine absolute Lichtechtheit gibt

es nicht; die Einwirkung der Sonne und Licht
verandert jedes Material. Aus diesem Grund
sind naturbelassene Produkte mehrvor
Lichteinfluss zu schiitzen als synthetische.

Die damit verbundenen Farbveranderungen
haben keine Auswirkung auf den Nutzen

oder die Lebensdauer.

Naturhdlzer konnen nachdunkeln oder

vergilben, deshalb sollten Sie Ihre wertvollen
Mé&bel unbedingt vor direktem Lichteinfluss
schiitzen. Farbliche Veranderungen durch Licht
haben allerdings keine Auswirkungen auf die
Lebensdauer und den Gebrauch Ihrer Mobel.

Sie konnen durch regelmafiges Auffrischen der
Oberflache mit dem entsprechenden Pflegemittel

das Nachdunkeln oder Aufhellen etwas verzégern.

LUFTFEUCHTIGKEIT

Konstantes Raumbklima

Luftfeuchtigkeit: zwischen 40 und 60%
Raumtemperatur: 18 bis 23 °Celsius

Naturholz reagiert auf seine Umgebung, es
.arbeitet” immer. Je nach Luftfeuchtigkeit dehnt
es sich aus (Quellen) oder zieht sich zusammen
(Schwinden]. Daher sollte dem Material

gentigend Zeit gegeben werden (3-4 Wochen),

um sich anzupassen und sich zu akklimatisieren.

> siehe auch Toleranzen

zu feuchtes Raumklima

Quellen: tiber 60 % Luftfeuchtigkeit

Quellen: Bei feuchter Luft nimmt trockenes
Holz die Luftfeuchtigkeit auf. Es kommt zu
einer VergroBerung der Zellwande. Die Form

des Holzes andert sich, es wird grofler.

zu trockenes Raumklima

Schwinden: unter 40 % Luftfeuchtigkeit

Schwinden: Bei trockener Luft geben feuchte
Holzzellen Feuchtigkeit ab. Die Zellwande
werden dinner. Diese Verkleinerung nennt

man Schwinden.

Holz wirkt wie eine natirliche Klimaanlage,
nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie langsam
wieder an die Raumluft ab. Mobel aus Naturholz
sollten deshalb keinen extrem hohen oder zu
geringen Luftfeuchtigkeiten ausgesetzt werden,
weil es sich verzieht und Risse oder offene
Leimfugen entstehen kdnnen. Bei zu hoher
Luftfeuchtigkeit drohen Schimmelpilze und
Materialschaden. Des weiteren konnen Maf3-
unterschiede von Tisch- zu Einlegeplatten oder

von Schlitz und Zapfenverbindung entstehen.
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Verzug: Bereits im
Lieferzustand darf eine
Abweichung von 2mm/1m
beiverzogenen Fronten
und Seiten auftreten.
[Quelle RAL GZ 430, 2019)

Optimal fir Menschen und
Pflanzenist eine konstante
Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 %
und eine Raumtemperatur

von 18 bis 23 °Celsius, unter
diesen Bedingungen werden
Ihre Mébel hergestellt. Wir
empfehlen ein Thermometer
und ein Hygrometer im Raum
aufzustellen, um die Werte

genau kontrollieren zu kénnen.

MATRATZEN

Naturlatex- und Latexmatratzen ohne
Matratzenbezug sollten niemals direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Um die
Dauer-Elastizitat der Matratze zu erhalten und
den Kern, sowie den Bezug mdéglichst gleichmafig
zu belasten, missen diese regelmaBig (alle

4-6 Wochen] gedreht und gewendet werden.
Damit die aufgenomme Feuchtigkeit besser
abgegeben werden kann, nach dem Schlafen
mehrere Stunden ausliften lassen (unbedeckt von
Bettwasche). Bei der Lagerung und beim Transport
von Matratzen wird aufgrund der punktuellen
Belastung die Luft aus den Hohlrdumen gepresst
und die Matratze kann an Grofe verlieren.

Durch mehrmaliges Aufschitteln wird das
Endmal wieder erreicht. Matratzen sollten aus
hygienischen Grinden alle 8-10 Jahre erneuert
werden. Pflege: regelmaBig liften und wenden,

vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
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METALL

TEAM 7 verwendet im Sichtbereich verchromte,
galvanisierte oder pulverbeschichtete Metalle,
poliertes, eloxiertes, lackiertes oder pulver-
beschichtetes Aluminium. Diese Metalle sind am
besten mit einer leichten Spilmittellosung und
anschlieBend mit klarem Wasser zu reinigen.
Keinesfalls diirfen Alkohol oder scheuernde
Putzmittel verwendet werden, die die Oberfldche
beschadigen konnen. Aufgrund der Lichtbrechung
an der Oberflache kann die Metallfarbe anders
erscheinen. Bei der Herstellung konnen material-
und verfahrensbedingt leichte Schlieren, kleine
Punkte und Unebenheiten an der Oberflache
entstehen. Diese Eigenschaften sind aus einem
Abstand von 0,7m zu bewerten und haben auf
den Gebrauch, den Nutzern und die Lebensdauer
keinen Einfluss. Kontakt mit harten, scharfen
Gegenstanden ist zu vermeiden und kann zu
Kratzern bzw. Absplittern der Oberflachen-
beschichtung fihren. Eine Besonderheit stellt die
Palladiumoberflache dar (verchromtes Metall).
Aus produktionstechnischen Griinden kann es
bei dieser Oberflache zu einer leichten Wellen-
und Wolkenbildung kommen (nur optisch).

Dies sind warentypische Eigenschaften.

Beiverchromten Oberflachen kann es zur
Ausbildung sogenannter Nickelhdfe kommen.
Es handelt sich hierbei um keinen Rost, sondern
um fertigungsbedingte Verfarbungen, die an den
in normaler Gebrauchslage nicht sichtbaren
untergeordneten Stellen zuldssig sind und auf
den Gebrauch, die Funktion oder Lebensdauer

keinen Einfluss haben.

Abbildung zeigt Nickelhof.

MONTAGEANLEITUNGEN

Die Montage darf nur von autorisiertem
Fachpersonal durchgefihrt werden. Fir alle
Elektro- oder elektronischen Gerate und

Teile sind im Besonderen die Gebrauchs- und
Bedienungsanleitungen des Herstellers zu
beachten. Beijedem .Montagemdbel” ist eine
Montageanleitung beigepackt. Diese ist vor
Gebrauch unbedingt zu lesen und die Hinweise zu
beachten. Im Zweifelsfall ziehen Sie den Fachmann
hinzu. Fir Schaden, die in Folge von Selbstabholung
und nicht fachgerechter Selbstmontage entstehen,
ibernimmt TEAM 7 keine Haftung. Ab Ubergabe
der Ware an der Kasse oder der Laderampe

ist der Kaufer fir die Ware verantwortlich.

> siehe auch Wandbefestigung

NACHHALTIGKEIT

> siehe Broschiire EMAS-Umwelterklarung

www.team7-home.com/de/service/
nachhaltigkeitsbericht/

NATURHOLZ

TEAM 7 ist es wichtig, im Einklang mit dem
Menschen und der Natur zu fertigen. Deshalb

legt unser Unternehmen Wert auf europaische
Laubholzarten aus nachhaltiger Forstwirtschaft
und achtet streng darauf, keine Tropenhdlzer zu
verwenden. Aus Respekt vor der Natur verarbeitet
TEAM 7 nur, was wieder nachwachst. So ist der
Bestand auch fir die nachsten Generationen
gesichert. Okologie und Qualitat gehen bei TEAM 7
Hand in Hand. Beste Holzer werden nur mit
Naturdl behandelt, sanft und schonend getrocknet
und im eigenen Plattenwerk zu verzugsarmen,
gesundheitlich unbedenklich verleimten Natur-
holzplatten verarbeitet - TEAM 7 hat Kontrolle
Uber die gesamte Wertschopfungskette.

Vom Baum bis zum fertigen Mdbel ist jeder
Arbeitsschritt von der Liebe zum Material
gepragt. Dieses Bekenntnis zur Natur ist

dann auch in den Wohnraumen splrbar.

NATURHOLZPLATTEN

TEAM 7 verwendet keine Tropenhdlzer sondern
ausschlieflich europdische Laubholzarten aus
nachhaltiger Forstwirtschaft, die im eigenen Werk
zu besonders formstabilen Platten verarbeitet
werden. Die Platten werden in verschiedenen
Einsatzqualitaten eingestuft. Holzmerkmale

wie u.a. Verfarbungen, Kittstellen, Splint, Aste,
die ein Baum naturgemaf aufweist, werden
entsprechend der TEAM 7-Richtlinien eingesetzt.

> siehe auch Farb- und Strukturunterschiede

Leimholz

(durchgehend oder keilgezinkt)

Schmale Massivholz-Lamellen sind
entweder durchgehend in der Breite stumpf
miteinander verleimt oder auf Lénge
keilgezinkt und anschliefend in der Breite
stumpf miteinander verleimt. Naturgeman

variiert die Farbe der einzelnen Lamellen

durchgehend

Verwendung:

- Deckplatten

- Korpusseiten

keilgezinkt

Verwendung:
- Fachboden

- Korpusseiten

G3

Auf eine speziell entwickelte Mittellage in Fichte
mit V-férmigen Einkerbungen (.Dendro Light”]
werden an der Ober- und Unterseite stabile Lagen
aus Naturholz aufgebracht und so miteinander
verleimt, dass sie sich gegenseitig absperren.

Die Platte ist dadurch besonders verzugssicher,
leicht und l&sst sich hervorragend verarbeiten. Mit
dieser Platte kann man ressourcenschonend auch
dicke Materialstarken aus Naturholz erzeugen.

Tischlerplatte

Die Tischlerplatte besteht aus nebeneinander
liegenden, punktuell verleimten Leisten, die
durch beidseitig quer aufgeleimte Furniere
abgesperrt werden. AbschlieBend mit einem
Edeldeckfurnier in Langsrichtung.

Verwendung:

- Sichtrickwande

- Glasfronten

TEAM 7 3-SCHICHT-TECHNOLOGIE

(Decklage durchgehend oder keilgezinkt)

Die TEAM 7 3-Schicht-Technologie verbindet eine kompromisslose
Asthetik mit hervorragender Stabilitat. Sie besteht aus drei Natur-
holzlagen, die kreuzweise aufeinander verleimt sind. Die Schichten
sind jeweils um 90 Grad gedreht, was zu einer Absperrwirkung fihrt:
Die einzelnen Schichten kénnen nicht mehr ungehindert arbeiten.
Dieser Effekt verleiht der TEAM 7 3-Schicht-Platte eine

- duBerst hohe Festigkeit
- MaBhaltigkeit und Formbestandigkeit

Jede Lage besteht aus hochwertigem Naturholz, das aus europaischen
Laubholzarten aus kontrollierter Forstwirtschaft stammt und in
nachhaltiger Produktion im eigenen Plattenwerk gefertigt wird. Dies - Fronten

ermoglicht die Kontrolle Uber den gesamten Fertigungsprozess.

Furniersperrholzplatten

Die Furniersperrholzplatte besteht aus kreuz-
weise aufeinander geleimtem Schalfurnier mit
abschlieBendem Edeldeckfurnier. Furnier-
sperrholz besitzt daher eine hohe Festigkeit,
MafBhaltigkeit und Formbestandigkeit.

Verwendung:

- Rickwéande

- Schubladenbdden

NEUBAUTEN

Neubauten weisen in der Regel eine extrem

hohe Boden- und Wandfeuchtigkeit auf, die erst
nach Monaten verschwindet. Die Nordseite von
Gebauden ist besonders betroffen. Werte von iber
90 % Baufeuchte und eine Luftfeuchtigkeit von

Uber 60 % sind beim Einzug keine Seltenheit.

Hier ist darauf zu achten, Mdbel keinesfalls
unmittelbar oder grof3flachig an der Wand zu

montieren, sondern erst, wenn Wande und Boden

15

N-R

z.B. Decklage Kernbuche
Mittellage Erle*

Einleimer

*Um 6kologisch und konstruktiv vorbildlich zu produzieren, kann die
Mittellage der TEAM 7 3-Schicht-Platte in einer anderen Holzart
als die beiden duBleren, sichtbaren Lagen ausgefihrt sein.

okologisch und nachhaltig

Die Fertigungsweise der TEAM 7 3-Schicht-Technologie garantiert
den umweltbewussten Umgang mit dem wertvollen Material Holz, der
die Produkte des Designmdbelherstellers kennzeichnet. Die TEAM 7
3-Schicht-Platte eignet sich fiir den gesamten Innenausbau, lasst sich
hervorragend verarbeiten und besticht durch erstklassige Qualitat.

Verwendung:

- Tischplatten

ordnungsgemaf ausgetrocknet sind. Andernfalls Tuch aufnehmen, damit sie nicht auf die Oberflache

kann es zu Schaden durch Feuchtigkeit (Verziehen, einwirken konnen. Niemals mit Druck auf den
Quellen) oder Schimmelbildung kommen. Oberflachen reiben, um Flecken zu entfernen. Auch
. o . ) ) Tabakrauch, Umwelteinflisse oder Kiichendiinste

Esist wichtig, auf ausreichende Luftzirkulation . .
. . . . hinterlassen Spuren auf lhren Mobeln. Deshalb
hinter den Mébeln zu achten. Die optimale Luft-
feuchtigkeit im Raum liegt bei 40 bis 60%, die

Raumtemperatur sollte 18 bis 23°Celsius betragen.

ist es wichtig, die Mdbel regelmaBig sorgfaltig zu
pflegen, damit Sie lange Freude an ihnen haben
[siehe Pflegeanleitung). Ein weiterer positiver
> siehe auch Luftfeuchtigkeit Effekt ist, dass durch die regelmaBige Pflege
mit den TEAM 7 Olen die Oberfliche immer
) widerstandsfahiger wird. Eine Ubersicht der
Pflegemittel und Hinweise dazu erhalten Sie

auf www.team7-home.com.

Bitte achten Sie darauf, alle dlgetrankten Ticher
und Reinigungspads nach Gebrauch zu wassern

PFLEGEHINWEISE

und zu entsorgen!

Fir die tagliche Reinigung des Naturholzes sollte > siehe auch gedlte Oberflachen und

ausschlieBlich ein trockenes Baumwolltuch www.team7.moebelpflegeshop.de
verwendet werden. Je nach Grad der Verschmutzung
kann das Baumwolltuch auch nebelfeucht

sein,um die Reinigungskraft zu erhéhen.

Grundsatzlich sollten auf den Mébeln keine
schweren, scharfkantigen, feuchten, heifien,

scheuernden oder sonstigen Gegenstande,

RADIOAKTIVITAT

Bei TEAM 7 wird Schnittholz mit einem Geiger-
zahler Uberprift. Sollte eine Lieferung Radio-

die zu chemischen Reaktionen fihren kénnen,
abgestellt werden, da diese Druckstellen oder
Rander verursachen kénnen. Falls Sie sdurehaltige

Getranke wie Fruchtsafte oder Alkohol verschitten, o . .
aktivitat aufweisen, wird die Annahme verweigert.

sollten Sie diese sofort mit einem saugfahigen
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REIBECHTHEIT

> siehe Abfarbungen

SCHLAFSYSTEM

Vaturlatex

Fir die Matratzen des aos Schlafsystems verwenden
wir 100 % Naturlatex. Dieser zeichnet sich durch
hohe Punktelastizitat aus, welche fir die richtige
Liegequalitat (Ergonomie, Druckverteilung) sorgt.
Naturlatex wird im Gebrauch etwas weicher.

Durch Sonneneinstrahlung (UV-Strahlen) wird er
harter, zerbroselt und verliert seine urspringliche
Elastizitat. Pflege: regelmafig liften, vor Sonnen-
einstrahlung schitzen.

Um die Dauer-Elastizitdt von Naturlatexmatratzen
zu erhalten, mussen diese regelmaBig (alle

4-6 Wochen) gedreht und gewendet werden.

Damit die aufgenommene Feuchtigkeit besser
abgegeben wird und die Matratze sich regenerieren
kann, nach dem Schlafen mehrere Stunden
ausliften lassen (unbedeckt von Bettwésche.
Naturlatexmatratzen ohne Matratzenbezug sollten
niemals direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
werden. Pflege: regelmafig liften und wenden,

vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
TENCEL"/Maisfaser

Diese Fasern verwenden wir als Fillung fir

die Husse TENCEL®/Maisfaser. TENCEL®

kann Feuchtigkeit aufnehmen und rasch an die
Umgebung abgeben. Mais ist bauschig und wirkt
warme-isolierend. Dadurch entsteht ein trockenes
und angenehmes Schlafklima. Die Husse verbindet
das aos Federelement und die Matratze zu einer
kompakten Einheit.

Pflege: Waschbar bei Schonwé&sche bis max. 60°.
Nach dem Waschen in Form ziehen. Anschlie3end
liegend oder auf der Wascheleine in tropfnassem
Zustand im Schatten trocknen lassen.

Wolle

Die fir unsere Husse Wolle verwendete
Schafschurwolle ist kbT zertifiziert und stammt
vom franzésischen Merinoschaf. Schafschurwolle
kann bis zu 33% seines Eigengewichts an
Feuchtigkeit aufnehmen und bietet somit ein
trockenes und angenehmes Schlafklima. Die
Husse verbindet das aos Federelement und

die Matratze zu einer kompakten Einheit.

Pflege: Nicht waschbar, luften.

SORTIERUNG

Astausbesserungen

TEAM 7 verwendet verschiedene Einsatzqualitaten.
Je nach Ausfiihrung werden in der Front andere
Qualitatskriterien als im Korpusmaterial berick-
sichtigt. Somit kdnnen auch im Regalsystem oder
bei einem offenen Korpus Astausbesserungen

oder ahnlich markante Holzmerkmale auftreten.

Splint

Splintholz ist generell Holz aus dem aufleren
Stammbereich. Bei Nussbaum ist der

Splint wesentlich heller als das dunkle
Kernholz. Durch den bewussten Einsatz von
Splintholzlamellen [ca. 15 %) entsteht eine

interessante und einzigartige Sortierung.

STOFFE

Stricktex

Neben Anpassungsfahigkeit und Atmungsaktivitat
bietet das Gestrick einen sehr hohen Sitzkomfort.
Trevira CS hat zusatzlich zur Alterungs- und
UV-Bestandigkeit durch eine Modifikation der
Fasern eine permanente Schwerentflammbarkeit
[DIN 4102). Spitze (Nieten, Klettbander, etc.),
scharfkantige, heifle oder feuchte Gegenstande
oder Uberdehnung fiihren zu Schaden an dem

gespannten Gestrick.

Aufgrund der 6kologischen Herstellung dank
moderner Technologie, bei der sehr wenig
Energie verbraucht wird und der Tatsache, dass
sich Trevira Sicherheitsfasern recyceln lassen,
hat das europdische Oko-Tex-Priifinstitut den
schwer entflammbaren Trevira-Fasern das
Zertifikat Oko-Tex Standard 100 verliehen.

Was zeichnet Stricktex aus?

- hohe Farbbrillanz und Licht-Echtheit
- Pflegefreundlichkeit

- hohe Scheuerfestigkeit

- Anti-allergen

Stricktex-Pflege und Reinigung

1. Substanzhaltige, krustige Flecken zunachst
mechanisch lockern (Birste), gegebenenfalls

vorab einweichen und anschlieBend absaugen.

2. Reinigung mit einem neutralen Universalreiniger
(evtl. auch Trockenschaum)]. Nicht grob reiben

oder mit scheuernden Mitteln reinigen.

Viele Flecken lassen sich in der Regel mit

klarem, lauwarmen Wasser entfernen. Falls
erforderlich, kann danach Wasser mit ein wenig
Seife angewendet werden. Flecken stets vorsichtig

entfernen, um starkes Ausbleichen zu vermeiden.

> siehe auch Abfarbungen und
www.team7.moebelpflegeshop.de

Wollstoffe

Fir unsere Mébel verwenden wir ausschlief3lich
sehr hochwertige Stoffe. Diese Stoffe bestehen

zu mindestens 90% aus Schurwolle. Wolle, eine
natirliche Faser, wird aus dem Haarvlies von
Schafen gewonnen. Demnach handelt es sich um ein
organisch gewachsenes Naturprodukt. So hat auch
jeder Stoffballen eine individuelle Farbung, welche
sich von anderen Stoffballen dezent unterscheiden
kann. Diese feinen UnregelmaBigkeiten sind keine
Schonheitsfehler, sondern Beweise fur Echtheit
und bleibenden Wert. Diese Naturfaser zeichnet

sich durch viele positive Eigenschaften aus.

- Wolle gibt bei Belastung nach und zieht sich
nach einem Strecken wieder zusammen

- Wolle ist sehr verschleiffest und knittert kaum

- Wolle ist weich und atmungsaktiv

- Wolle ist schmutzabweisender als andere Stoffe

- Wolle hat eine feuchtigkeitsabweisende
Oberflache, sodass Flissigkeiten leicht
abgewischt werden konnen, bevor dauerhafte
Flecken entstehen

- Wolle ist von Natur aus schwer entflammbar

Das Wichtigste an Ihrem Bezugsstoff ist sein
bleibender Wert. Schenken Sie Ihm deshalb
Pflege und Aufmerksamkeit, damit alles so
behaglich aussieht wie am ersten Tag. Neben dem
regelmaBigen Absaugen empfiehlt es sich, ein

bis zwei Mal im Jahr ein spezielles Pflegemittel
aufzubringen und das Mobel damit zu reinigen.
Bleibende Flecken konnen Sie in den meisten
Fallen durch schnelles Vorgehen vermeiden.
Flecken diirfen nicht mit Fleckmitteln (Terpentin,
Benzin) oder durch Reiben entfernt werden,
sondern muissen sofort mit einem saugfahigen Tuch
abgewischt werden. Fettflecken kdnnen mit der Zeit
in das Material einziehen. Bitte beachten Sie, dass
starke UV-Einstrahlung zu Farbveranderungen
fihren kann. Die Sitzflachen werden in den ersten
Monaten ein wenig weicher und elastischer. Durch
die Benutzung verlieren die Polsterschaume ihre
anfangliche Starre und werden anschmiegsamer.
Je groBer die gepolsterten Flachen sind, umso
volumindser ist die Wellen- und Muldenbildung.
Wechseln Sie ab und zu Ihren Lieblingsplatz

um Sitzmulden zu vermeiden. Zur Pflege des

Stoffes beachten Sie bitte die Pflegeanleitung.

> siehe auch Abfarbung,
Faltenbildung/Wellenbildung und
www.team7.moebelpflegeshop.de

Maple Stoffe

Diese Stoffe werden mit einem hohen Anteil an
Viskose gewebt, einer glanzenden Zellulosefaser,
die aus Holz gewonnen wird. Die bei der Herstellung
verwendete Viskose verleiht einen besonderen
Glanz, der sich je nach Lichteinfall und Perspektive
des Betrachters verstarkt.

Maple Stoffe werden aus drei farblich abgestimmten
Chenille-Garnen gefertigt und bestechen mit

einem weichen Flor und samtiger Anmutung.

Auf der Oberflache des Textils lassen sich unter
Umstanden Fremdfasern und kleine Farbcluster
erkennen, die den leicht unregelmaBigen,

legeren Ausdruck unterstreichen.

Da Textilien aus Pflanzenfasern durch Ihre
natirliche Eigenschaft Feuchtigkeit rasch
aufnehmen, ist bei auftretenden Flecken Eile
geboten. Flissigkeiten missen mit einem Tuch
direkt aufgenommen werden. Festere Flecken
sollten ebenfalls vorsichtig mit einem saugfahigen
Tuch entfernt werden. Den Stoff immer gut trocknen
lassen. Oberflachliches Reiben im nassen Zustand
kann die Fasern besch&digen! Sollte die Oberflache
nach dem Trocknen platt erscheinen, lasst sich
diese mit einer Kleiderbirste wieder aufrichten.

Die Reinigung durch eine professionelle

Textilreinigung wird empfohlen.

> siehe auch Abfarbung, Faltenbildung/
Wellenbildung

TISCHE

Beiden Tischen mit Auszugs- oder Einlegeplatten
sind die Leimfugen und die Holzmaserung

der einzelnen Lamellen nicht bis zum Ende

der Tischeinlege- oder Auszugsplatten in

einem durchlaufend, sodass auch Farb- und
Strukturunterschiede von Holzeinlege-

platte zu Holztischplatte auftreten werden.

[siehe Abbildung n&chste Spalte oben)

Ebenfalls kdnnen geringe Hohenunterschiede
zwischen der Tischplatte und den Einlege-
oder Auszugsplatten entstehen. Keine

heien Topfe direkt auf die Tischoberflache
abstellen. Verwenden Sie bitte Untersetzer.

> siehe auch Luftfeuchtigkeit, Lichtechtheit
(Farbunterschiede) und geolte Oberflachen

Kifigwandern

Das sogenannte ,Kéfigwandern™ kann bei

allen Arten von Kugelfiihrungen auftreten.

Die Ursache liegt darin, dass die Kugeln, auf
denen die beweglichen Schienen gelagert sind,
beim Ausziehen die ersten Millimeter nicht
rollen, sondern rutschen, und sich dadurch
der Endanschlag verschiebt. In der Folge

l&sst sich der Auszug eines Tisches nicht

mehr vollstandig ausziehen. Um die komplette
Auszugslange wieder herzustellen, bringen Sie
das Untergestell ca. die letzten 20 cm mit einem

kurzen, kraftigen Ruck bis zum Anschlag.
ACHTUNG

Vergewissern Sie sich im Vorfeld, dass der Auszug

von keinem anderen Gegenstand blockiert wird.

TOLERANZEN

Aufgrund der verarbeiteten Naturmaterialien
kénnen sich bei der industriellen Fertigung
MafBtoleranzen ergeben. Bei den Maf3angaben

handelt es sich um ca. Mafle.

> siehe auch Luftfeuchtigkeit, Glas, Leder

TRANSPORT

Die Be- und Entladung darf nur durch mindestens
zwei erfahrene und geschulte Mitarbeiter der
Spedition oder des Mébelhandels vorgenommen
werden, da sperrige, nicht zerlegbare Grof3raum-
mobelin der Regel deutlich schwerer sind. Hinweise
und Piktogramme auf der Transportverpackung
wie: . Achtung Glas”, .nicht kippen” - ,oben”
etc.missen zwingend befolgt werden. Schutz-
verpackungen erst nach dem Transportweg,
unmittelbar vor der Montage, entfernen.

ACHTUNG

- Umreifungsbander sind keine Tragehilfen.

- Die Anzahl der Packstiicke und die Verpackung
ist bei der Ubernahme des Mébels zu prifen.

- Etwaige Mangel an der Verpackung missen
sofort dem Mébelhandel bekannt gegeben und
ausreichend dokumentiert (Fotos) werden.
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Nachtraglich gemeldete Transportschaden
konnen nicht anerkannt werden.

Kontrollieren Sie bitte die Verpackung genau, bevor
Sie sie entsorgen, damit keine Kleinteile, Beschlage,
Montageanleitungen, etc. irrtimlich weggeworfen
werden. Beim Ricktransport der Ware ist auf

eine ausreichende und fir das Mobel passende
Verpackung zu achten. Um einen einwandfreien
Transport und Montage der Mébel gewahrleisten

zu kdnnen, missen die Transportwege frei sein.

> siehe auch Aufmap, Aufstellen, Ausrichten

TV- UND
MULTIFUNKTIONSTEILE

Elektro- und Elektronikteile konnen leicht
Uberhitzen. Bitte achten Sie bei diesen Teilen
unbedingt auf eine ausreichende Luftzirkulation,
da sonst Folgeschaden unvermeidbar

sind. Auch bei Fernsehern oder anderen
elektronischen Geréten, die in Regalsysteme
oder Schranke integriert sind, ist es wichtig,
einen Hitzestau zu vermeiden. Beachten Sie

hierzu auch die Angaben des Herstellers.

WALDKANTE

Mitihrer einzigartigen Oberflachenstruktur

aus reinem Naturholz sorgt die Waldkante

von TEAM 7 als dekorative Wandverkleidung

fir einen vollig neuen Look im Wohnraum.
Gefertigt aus naturbelassenen Nussbaum

aus kontrolliert nachhaltiger Forstwirtschaft
begeistert die Waldkante nicht nur durch eine
spannende Optik, sondern fordert - frei von
Pestiziden und Schadstoffen - auch ein gesundes
Raumklima. Hergestellt von Hand in unserem
Naturholzplattenwerk iberzeugt die Waldkante
durch hochste Verarbeitungsqualitat. Durch das
mitgelieferte Montagesystem lassen sich die
einzelnen Elemente flexibel und einfach an

der Wand befestigen.

ACHTUNG
Beachten Sie bitte die Montageanleitung.

Nussbaum
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WANDBEFESTIGUNG

Unser mitgeliefertes Befestigungsmaterial
eignet sich nur fir Beton-, Vollziegel- und

Hochlochziegel-Wande. Fiir andere Wandtypen

missen zwingend Spezialdibel verwendet werden.

Wird dieser Sicherheitshinweis nicht befolgt,
kann die Wandbefestigung nicht ausreichend
ausgefihrt sein und Folgeschaden verursachen!
Mitgelieferte Dibel nur bei massivemn Mauerwerk
verwenden! Wenn notig Probebohrung vollziehen.
Bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren! Bohrung
ausreiben. Aus Sicherheitsgrinden darf nur

ein Offnungsmechanismus betétigt werden.

Bei Mébeln, die bei gedffneten Funktionsteilen
[Turen, Ausziige) einen Kippmoment verursachen,
muss bauseits eine zusatzliche Kippsicherung
angebracht werden. Dabeiist vom Fachmann

die Eignung des Untergrundes zu prifen und

zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel

den auftretenden Kraften standhalten!

> siehe auch Montageanleitungen

WARTUNG

RegelméaBige Wartungsintervalle gehdren

zu den Sorgfaltspflichten und sind auch fir
Mdébel anzuraten (hnlich wie beim Automobil).
Nutzungsbedingt kommt es zu Verdnderungen,
bitte beachten Sie deshalb die Montage-,
Gebrauchs- und Pflegeanleitungen.

Empfohlenes Pflegeintervall

1 Jahr: Essen (Tische)
Kiiche (Arbeitsplatten,
Nischenriickwand)

3 Jahre: Essen (Stihle, Beimdbel)
Kiiche (Fronten)

5Jahre:  Wohnen
(Wohnwéande, Beimdbel, Couchtische)
Schlafen (Schrénke, Beimébel, Betten)
Kind (mobile)

Je nach Nutzungsintensitat auch friiher!
Bitte achten Sie darauf, alle dlgetrankten
Tlcher und Reinigungspads nach Gebrauch
zuwassern und zu entsorgen!

SONSTIGES

NACHKAUF

Nachkaufservice bedeutet, dass Einzelteile oder
Ersatzteile aus Holz, nicht jedoch komplette

Wohneinheiten, nachgekauft werden kénnen.

Grundsatzlich nicht moglich fur Stihle, Matratzen,
Lattenroste, Leder, Stoffe, Beleuchtung, Beschlage
und Zukaufteile. Wenden Sie sich bitte immer an
Ihren Ansprechpartner im Verkaufsinnendienst.
Wir werden Sie Uber die Mdglichkeit der Nach-
produzierbarkeit oder alternativer technischer
Ldsungen bestmdglich beraten. Bitte um Nachweis
des Kaufdatums mit Originalrechnung.

Hinweis

Bei Nachkauf kann keine Farbgleichheit
zugesichert werden, da das Holz einem natirlichen
Nachdunkelungs- und Aufhellungsprozess
ausgesetzt ist. Die Teile werden nach dem

Stand der jeweils glltigen TEAM 7-Technik

(Form, Konstruktion, Material, Funktion)

geliefert. Sdmtliche Modelle sind geschiitzt.

Holz ist ein lebendes Naturmaterial! Zeichnungen,
Aste, Maserungen und Farbunterschiede,
sowie Quellen und Schwinden liegen, wie
allgemein bekannt, in der Art des Holzes.

Bei Glas-Nachbestellungen kann es zu
Farbunterschieden kommen. Abhangig von der
Eigenfarbe des Glases, der Materialstarke,
der Plattengrofie und der Oberflache variiert
der Farbeindruck auf der Vorderseite.

QUALITAT DER MOBEL

(GS-Zeichen - gepriifte Sicherheit)

Das Siegel .geprifte Sicherheit” bescheinigt, dass
ein Produkt den Anforderungen des Geréate- und
Produktsicherheitsgesetzes (GPSG] entspricht,
die beispielsweise in Unfallvorschriften der
Berufsgenossenschaften, DIN-Normen und
Europdischen Normen oder anderen allgemein

anerkannten Regeln der Technik konkretisiert sind.

Wir haben als einer von wenigen Herstellern

ein eigenes Priiflabor, um TEAM 7-Produkte
schon im Entstehungsprozess auf Konstruktion,
Funktion, Ergonomie, Stabilitat und Sicherheit hin
zu prifen, das sind die Eckpfeiler der spateren
Qualitat. Sichergestellt wird im Priflabor, dass
alle gangigen DIN- und ISO-Normen sowie

die nationalen O-Normen erfiillt werden.

Das Priflabor selbst wird durch die interne
Prufmitteliberwachung regelmaBig kontrolliert.
Dazu gehoren neben der Qualitat der Oberflache
besonders auch die Anforderungen fiir
Kindermobel. Somit wurde auch eine Vielzahl von
unseren Mobeln mit dem international glltigen
GS-Zeichen (geprifte Sicherheit] ausgezeichnet.

Das GS-Zeichenistin den betreffenden
Montageanleitungen dargestellt.

www.tuv.com
1D 1000000000

VORGEHENSWEISE BEI
BEANSTANDUNGEN

- es gilt der allgemeine industrielle
Fertigungsstandard

- das Regelwerk und die Prifkriterien fur
industriell gefertigte Produkte in Anlehnung an
die RAL GZ 430, Deutsches Institut fir Gute-
sicherung und Kennzeichnung e. V. St. Augustin

- die giiltigen DIN, EN und ISO-Normen
und Standards, sowie der angewandte
Stand der Technik ([mafgebend ist
der Zeitpunkt der Lieferung)

- Beurteilungsgrundlage: normalsichtige Augen;
diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder
kiinstliche Lichteinstrahlung); In Gebrauchslage
nicht sichtbare oder untergeordnete Teile sowie
UnregelmaBigkeiten, die nur im Streiflicht sichtbar
werden, sind von der Beurteilung ausgeschlossen.

- Beurteilung des harmonischen
Gesamteindruckes: Abstand ca. 2-3m

- Beurteilung von Details: Abstand ca. 0,7m
Grundsatzlich gilt natiirlich wie bei
allen Gebrauchsgitern, auch fir
Mébel und Einrichtungsgegenstande

der allgemeine Wissensstand.

- Abwicklung einer Beanstandung nur iiber den
Vertragspartner
Dieserist die erste Ansprechadresse im
Servicefall und fihrt eine vor Ort-Priifung
durch den eigenen Kundendienst durch.

- zur Priifung durch unsere Qualitatssicherung
sind folgende Angaben erforderlich:

-unsere Auftragsbestatigungs-/

Fertigungsnummer

- detaillierte Dokumentation/Mangelbeschreibung
inkl. des tatsachlichen/vermuteten
Beanstandungsverursachers/Ursache

- mindestens 3 Schadteilfotos aus
verschiedenen Perspektiven:

-eine Nahaufnahme des Mangels aus
ca. 70cm Abstand in Verbindung mit einem

Referenzobjekt, wie z.B. einer Minze
-eine Aufnahme des gesamten Bauteils
(Mangel bitte kennzeichnen)
-eine Gesamtaufnahme des Mobelstiickes
(Mangel bitte kennzeichnen)
-ein Foto des mitgelieferten Qualitatszertifikates
- bei Transportschaden: Kopie des Lieferscheins
auf dem der Schaden vermerkt und vom

Fahrer bestatigt wurde und Foto des
beschadigten Teils in der Originalverpackung

UMWELTZEICHEN - ANFORDERUNGEN UND RICHTLINIEN

Okologie in den eigenen vier Wanden und in
Arbeitsrdumen hat sehr viel mit Behaglichkeit,
Gesundheit und damit auch Kostenersparnis zu
tun. Die meisten Menschen verbringen immerhin
90% ihrer Zeitin Innenrdaumen. Daher sind
schadstoffarme und gesundheitlich unbedenkliche
Mobel fir Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer
sowie flir den Biiro- und Schulbereich von

besonderer Bedeutung fiir die Lebensqualitat.

Die verwendeten Holzwerkstoffe diirfen max. den
halben Grenzwert ,E1” der Formaldehydverordnung
erreichen. Kunststoffe sind nur in minimalem
AusmaB als funktionelle Teile oder als
Beschichtung von Arbeitsplatten zulassig, PVC ist
ganzlich ausgeschlossen. Da herkommliche Mébel-
lacke und andere Mittel zur Oberflachenbehandlung
noch monatelang nach dem Einrichten die Raumluft
mit VOC (fliichtige organische Verbindungen)
belasten konnen, sind in dieser Richtlinie sehr
niedrige Werte fiir Restemissionen festgelegt

(Nachweis: Priifkammermessungen).

Zusatzlich missen die Anlagen zur Trocknung

und Hartung optimiert und regelmafig gewartet
werden. Die verwendeten Holzer miissen aus
legalen Quellen stammen, keinesfalls ist illegal
geschldgertes Tropenholz erlaubt. Dariiber
hinaus soll das Holz aus Waldern stammen,

die nach den Grundsdtzen einer nachhaltigen
Forstwirtschaft bewirtschaftet werden. Die
Einhaltung der Gesetze ist selbstverstandlich eine
Voraussetzung fir die Zeichenvergabe. AuBerdem
missen die Betriebe ein Abfallwirtschaftskonzept
oder ein Umweltmanagement-System aufweisen.
So kdnnen okologische Schwachstellen bei der
Produktion aufgezeigt und beseitigt werden. Die
Verpackung soll ein Ausgasen von Restemissionen
ermoglichen. Damit sollen Beeintrachtigungen
der Gesundheit (z. B. Sick Building Syndrom) aber
auch Geruchsbeldstigungen vermieden werden. Fir
Kleinkinder- und Kindermébel werden zusatzliche
Anforderungen an die Oberflachenbeschaffenheit
gestellt und strenge Sicherheitsnormen
eingefordert. Anforderungen der Richtlinie

- bei Abholung zur Werksinstandsetzung:

Termin bekanntgeben, ab wann die
verpackte Retourware abholbereit ist

Allgemeine Gewahrleistungsanspriiche
werden im Zuge der gesetzlichen
Vorgaben abgewickelt. In begriindeten
Fallen werden Nachbesserungen
geleistet, weitergehende Anspriiche

sind ausgeschlossen.

hinsichtlich Qualitat und Langlebigkeit der Mobel,
Reparaturfreundlichkeit oder Verfligharkeit von
Ersatzteilen sind Prinzipien des Eco-Designs. Sie
zielen auf die Erhéhung der Lebensdauer der Mobel
ab und dienen so gleichzeitig dem Umweltschutz
und der Kosteneinsparung. Fiir die Gesundheit der
Benutzer sind ergonomische Biiro- und Schulmabel
unabdingbar. Kriterien gemaf entsprechender
Normen und die Bereitstellung von Informationen
zu ergonomisch richtiger Planung und Benutzung

sind daher ebenfalls Bestandteil der Richtlinie.
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TEAM 7 Natiirlich Wohnen GmbH
4910 Ried/Innkreis | Braunauer Strafle 26
Telefon +43 7752 977-700 | E-Mail info@team7.at | www.team7-home.com
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Irrtum, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

URHEBERRECHT

Das Werk einschlieBlich aller Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung aufer-

halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Firma TEAM 7

Natirlich Wohnen GmbH unzulassig und strafbar. Das gilt insbesondere fiir Vervielfaltigung, ~
Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. ‘



